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Anel de vedagéo perfilado Anel de vedagdo perfilado
Ranhura de identificagdo de rosca polegada BSP Ranhura de identificagao de rosca polegada BSP
Funcéo: Material (bujao roscado): Anel de vedacao perfilado
® Remogao das limalhas e particulas ferromagnéticas ® Aco 11SMnPb30+C (1.0718) segundo a norma DIN 3869:
do dleo, que provocam desgaste do equipamento. DIN EN 10277-3 teste de ultrassom e NBR 85 Shore -30 °C até +100 °C
Aplicacio: quanto a trincas ou em “Qualidade HD” e FKM 80 Shore -20°C até +200 °C
plicagao: L ) o ) e Aco Inoxidavel 1.4305 / 1.4571 e QOutras gamas de temperatura sob
e Motores, transmissdes, sistemas hidraulicos, conjuntos .
e Outros materiais sob consulta consulta
propulsores, entre outros
* Rebaixos conforme DIN 3852-2 e EN ISO 9974-1 Revestimento (bujo roscado): Material (ima):
e Pode ser afrouxado e parafusado varias vezes * Galvanizacao livre de Cr-(VI): passivacéo ¢ AINICo
IndUstrias: nanoestruturada A3K/Zn Nano (ISO 4042) e Outros imas sob consulta
e ZNNI conforme VDA 235.104-25

e Engenharia mecanica, construgao de caixas de transmis-

s&o, industria quimica, industria automotiva, entre outras. Outros revestimentos sob consulta
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*Outras formas magnéticas sob consulta.
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Diagrama funcional do sistema
“Bochumer Trichter”

A forma cbnica cria uma superficie ade-
rente maior.

O ima incorporado em posicao embutida
permite aglomerar a abrasdo no funil e
nao na face frontal do ima.

Através da curta inversao de polos na
borda do funil, a forca de atracdo é
aumentada.

Os bujdes roscados magnéticos sao muito
estaveis contra desmagnetizacéo esponta-
nea.

Os bujoes roscados magnéticos com
sistema “Bochumer Trichter” e ima co-
nico possuem valores de indugéo qua-
se 100% superiores aos dos parafusos
magnéticos convencionais. Isso significa
um melhor desempenho de filtragem,
uma maior forca de atracdo e maior
estabilidade magnética. Estes bujdes
magnéticos sao, portanto, particularmen-
te adequados onde se exige um desem-
penho ideal de filtragem.

A elevada forca de atragdo do ima dentro
do funil, impede que as particulas ferro-
magnéticas sejam levadas pela circulagao
do dleo no equipamento. A intensidade
do campo magnético pode ser alterada
dependendo das dimensdes do ima.

Contrapeca

! Cavacos

Fig. 1 Os cavacos séo atraidos para fora do dleo

Fig. 2 As particulas ferromagnéticas se acumulam no cone do funil
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